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PRODUKTINFORMATION

Q8 Bach XNF 15

Hajtydende skzereolie til jernholdige og ikke-jernholdige metaller

Beskrivelse

Q8 Bach XNF 15 er en alsidig, klorfri skaereolie til bearbejdning af bade jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Som ikke-aktiv skaereolie
med middel viskositet er den egnet til brug i et maskinvaerksted, hvor én vaeske bruges til det maksimale antal operationer pa forskellige
metaller. Den hydrogenbehandlede kvalitetsbaseolie med lys farve og minimal lugt giver en lang olielevetid pa grund af den overlegne
oxidationsstabilitet. De hajtydende additiver muligger forleenget veerktajslevetid og fremragende belastningsegenskaber.

Anvendelser

Q8 Bach XNF 15 er en ikke-aktiv skaereolie med middel viskositet, velegnet til generel bearbejdning.

Da det er et multifunktionelt produkt, er Q8 Bach XNF 15 velegnet til bearbejdning af lavt- til middellegeret stdl og ikke-jernholdige
metaller, sésom kobber og aluminium.

Brugerinstruktioner

For at sikre produktets holdbarhed skal tromler opbevares indendgars beskyttet mod vandindtraengning, frost og direkte sollys.

Miljo, Sundhed og Sikkerhed

Se venligst produktets sikkerhedsdatablad for instruktioner vedrarende sikker hdndtering og miljespergsmal.

Egenskaber
Metode Enhed Typiske vaerdier
Densitet, 15 °C D 4052 g/ml 0.86
Kinematisk viskositet, 40 °C D 445 mm?/s 15
Flammepunkt, COC D92 °C 185
Kobber strip, 3 t, 100 °C D 130 - 1a
Four ball test, svejsebelastning IP 239 kg 520

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemaerkninger

Kontakt din Q8-repraesentant for yderligere radgivning og support til din specifikke anvendelse og udstyr.

Baeredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q80ils topmoderne anlaeg i Belgien), for Q8 /
Bach XNF 15 er 1.27 kg CO,eq / kg. ta ke
Kontakt Q8Oils for at lzere mere om den positive pavirkning produktet har, det sdkaldte

Handprint.
For at sikre ngjagtighed og pdlidelighed er PCF-beregningsvaerktajet blevet verificeret af en C a re

uafhaengig tredjepart. Verifikationsrapporten kan findes via nedenstdende link. —_—_
Klik her for mere information
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METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
1SO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
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https://www.q8.dk/erhverv/smoremidler/footprint/
https://www.q8oils.com/

