@
AUTOMOTIVE > Automatisk transmissionsolie Q8 éo ' ,s

PRODUKTINFORMATION

Q8 Auto ETF

Fuldsyntetisk e-transmissionsolie til forlengede skifteintervaller til elbiler

Beskrivelse

Q8 Auto ETF er en overlegen, fuldsyntetisk olie til transmissioner i elektrificerede drivlinjer til udvalgte elbiler. Q8 Auto ETF tilbyder
hajeste slidbeskyttelse til bade gear og lejer. Dette hgje niveau af ydeevne muliggar beskyttelse af de mekaniske dele, under bade haj og
lav hastighed. Q8 Auto ETF tilbyder hgjeste niveau af varmehandteringsegenskaber, hvilket muligger optimeret effektivitet og
raekkevidde.

Anvendelser

Til udvalgte elbiler med enkelt- eller flertrinstransmissioner - bl.a. fra General Motors og Tesla.

Fordele

» Resulterende i hajeste beskyttelse ogsa for ombordvaerende effektelektronik

« Fremragende varmehdndteringsegenskaber for optimal batteri- og transmissionseffektivitet for maksimal raekkevidde
» Forbedrede friktionsegenskaber for problemfrit gearskifte med flertrins-elbiltransmissioner

« Bedste materialekompatibilitet med kobber, elastomerer, plastik og andre materialer

Specifikationer, godkendelser og anbefalinger

BMW Nissan
BYD PSA
Fiat Porsche
Ford Renault
GM Tesla
Hyundai/Kia VAG
Jaguar Land Rover Volvo
MB
Egenskaber

Metode Enhed Typiske vaerdier
Densitet, 15 °C D 4052 g/ml 0841
Kinematisk viskositet, 40 °C D 445 mm?/s 21.75
Kinematisk viskositet, 100 °C D 445 mm?/s 4,98
Viskositetsindeks D 2270 - 164
Flydepunkt D97 °C -54
Brookfield viskositet, -40 °C D 2983 Pa.s 12
Flammepunkt, COC D92 °C(°F) >200

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Baredygtighed

Product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q80ils topmoderne anlaeg i Belgien), for Q8
Auto ETF er 1.34 kg CO,eq / kg. ta ke
Kontakt Q80ils for at laere mere om den positive pavirkning produktet har, det sakaldte
Handprint. é\\

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an C q re
independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
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PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
IS0 14067 | ATIEL-UEIL PCF
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